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KRAJOWADEKLARACJAWtASciWOSclUZYTKOWYCH NR12／2017

1．Nazwainazwahandlowawyrobubudowlanego：

ELASTracksystemgumowejnawierzchniprzejazdowej，

2．0znaczenietypuwyrobubudowianego：Typ60／94

3．ZamierzonezastosowanieIubzastosowania：ZabudowanaskrzyZowaniachdrdgszynowychzdrogami

SamOChodowymi，rOWerOWymilubjakoprzejSciadlapieszych．

4．Nazwaiadressiedzibyproducentaorazmiejsceprodukcjiwyrobu：Plytvgumowe－FabrykaTaSm

TransporterowychWoIbromSA，ui．lmajalOO，32－340WoIbrom．KraweZnikiZelbetowe－P．P．H．U．PROBET

SpJ．St．Babiuch，」．MajdaOlewin50C，32－3000Ikusz

5．Nazwaiadressiedzibyupowaかionegoprzedstawicieia，oiiezostalustanowiony：－brak

6．KrajowysystemzastosowanydoocenyiweryfikacjistaioSciwklSciwoSciu圭ytkowych：2＋

7．　Krajowaspecyfikacjatechniczna：

7a．PolskaNormawyrobu：－brak

Nazwaakredytowanejjednostkicertyfikujacej，numerakredytacjiinumerkrajowegoce巾rfikatuiub

nazwaakredytowanegoiaboratoriumIiaboratori6winumerakredytacji：－brak

7b．Krajowaocenatechniczna：KrajowaOcenaTechnicznalK－KOT－2017／0007wydaniel

ELASTracksystemnawierzchniprzejazdowejprodukcjiFTTWoIbromS．A．Warszawa，2017

Jednostkaocenytechnicznej／Krajowajednostkaocenytechnicznej：lnstytutKolejnictwa

O4－275Warszawa，uIChtopickiego50

8．Deklarowanewぬきciw°SciuZytkowe：

Zasadniczecharakterystyki �DeklarowanewぬきciwoSci �Uwagl 

wyrobiudIazamierzonego zastosowaniaIubzastosowari �uZytkowe 

Wvmjary �PKW：1200＋10＿5X1490±8imml PKZ：1200＋10っ×745±6immi KraweZnik上1200±10×400±10ImmI �DokねdnoSed01mm 

Stanpowierzchni �Powierzchniaptvtpowinnabvejednorodna，bez SPekah，Wiekszychniedoiewdworazpecherzy POWietrza．Napowierzchnigornejdopuszczasie tyikodrobneniedoiewv．Napowierzchniach bocznvchorazdoinychdopuszczasienierewnoSci Ptvtdogtebokogcimaksymalnie5mmi powierzchniniewiekszeJni5cm2ichsumanie m02eprzekraczael％pow．calk．plvtv． Gdrneibocznepowierzchniekrawe症kdw Zelbetonowychpowinnybyiplaskiebezrysi〝 PeknieemiejscniedowibrowanYChiniepowinny POSiadacbrakdwoSrednicywiekszejniZ12mm． Dopuszczalnenierdwno5cipowierzchniScianeknie POWinnYPrZekraczaC5mm．Dopuszczasiepory POWSta†eodpecherzykewpowietrzai OdparowaniawodvzarobowejorazwYkruszenia do活ychkrawedziodtugo5ci50mmig†ebokoSci5 mm． �Ogiedzinyokiemnieuzbrojonvm 

Wvtrzymal056betonunaSciskanie �Po28dniachpowinnaodpowiadaekIasie C40／50 �PN－EN12390－3：2011 



Nasiakliwo5〔wagowabetonu �Niepowinnaprzekracza65％ �Badaniezgodniezmetodaopisana WIK－KOT－2017／0007wydaniel 

Mrozoodporn056betonu �StopierimrozoodpornQScibetonu �Badaniezgodniezmetodaopisana 

POWinienodpowiadaCconaJmniejklasie Fl50． �WiK－KOT－2017／0007wydaniel 

TwardCSemieszankigumowe」 �60±SCshA �PN－C－04238：1980 

Wytrzymal056narozciaganie �TsMinlS，OMPa �PN－15037：2007 

mieszankigumowe」 �EbMin350％ 

OdpornoS〔mieszankigumowe」na SCleranie �Max150mm3 �PN－iSO4649：2007 

OdpornoStmieszankigumoweJna �TwardoSeniewieCe」niZ＋SCshA �ISO188：2011 

StarZenieclePlnewpowietrzuwtemp． �ATs≦25％ 

70。cl68h �△Eb≦30％ 

TemperaturakruchoScimieszanki gumOWe」 �－350C �PN－150812：2015－12 

OdpornoSemieszankigumoweJna �Brakspekarip072hprzebywaniaw �PN－1501431－1：2007proceduraB 

dzialanieozonu �komorzeozonowejWtemP40cc，PrZy WydluZeniu5％isteZeniuozonu50±与 PPhm． 

Wytrzymal05cmieszankigumowe」na �Wvtrzymal05cmieszankigumoweinie �PN－ISO34－1：2007prdbkatypuII 

rozdzieranie �POWinnabyemniejszani235，OkN／m �beznaciecia 

Odpornoscgumvnadzia†anieole」u SelektoiwtemperaturzelOOOcprzez Okres72h． �Zmianamasvmax60％ �PN－iSO1817 

9．WねSciwoSciuiytkowe okre引onego powyiej wyrobu sa zgodne zwszystkimiwymienionymiw

pkt．8dekIarowanymi wわきciwoSciami uZytkowymi．Niniejsza krajowa dekIaracJa Wk）SciwoSci

uiytkowych wydana zostanie zgodnie z ustawa z dnia16　kwietnia　2004　r．o wyrobach

budowianych，naWyJacznaodpowiedzialnoscproducenta．

Wimieniuproducentapodpisal：　　　KonradBanaSSt．Spec．ds．」akoSci－PelnomocnikZKP

Wolbrom，30．10．2017

（miejsceidatawydania〉

mgrihz・KonradBana台

（而ie，naZWiskoipodpisosobyuprawnionej〉


